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A restaurálandó tárgy 
  
Ismeretlen festő: Rakovszky István arcképe, 
Leltári száma: 60.167 
Tulajdonos, őrzési hely: Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár 
Keletkezési ideje: 19. század első fele 
Anyaga: vászonra festett olajkép, utólagosan rétegelt lemezre ragasztva 
Mérete: 76 x 63 cm 
 
 
A műtárgy leírása átvételkor 
 
A mellképként megfestett portré a bajuszos modellt sötétkék, arany zsinórozású viseletben 
ábrázolja, a magas gallérú kabát nyakrészén fehér inggallér és fodor bukkan elő. A bajuszos  
Az alak feje felett és mellett fekete betűkkel a következő felirat szerepel: 

 
„Magnificus Dominus Stephanus junior Rakov-/szky de Nagy Ráko & Nagy Selmetz/ 
S.C.R.& A Majestatis Consiliarius/Inclita tabulae Regiae Judiciariae Assessor/Obiit 
Pestini die 20 Januarii 1832” 

 
Az eredetileg minden bizonnyal vakkeretre feszített vászonképet körülvágták és egy öt milliméter 
vastag  rétegelt lemezre ragasztották. Az alapozó- és festékrétegek erősen töredezettek, határozott 
repedésháló és sok helyütt szintben elmozdult festékszigetek jellemzik. 
 
Szabad szemmel is jól látható volt az arc felületének nagy részét fedő, elszíneződött, vonalkázó 
retus, ami az UV-lumineszcens felvételeken sötét foltként jelenik meg. A kékes lumineszcenciájú 
lakkréteg alatt is nagy kiterjedésű sötétebb foltok sejtetődtek, jelezve, hogy a felső lakk alatt 
további kiterjedt javítások, átfestések lehetnek.  
 
A restaurálás menete 
 
A restaurálás célja volt, hogy egyrészt visszaállítsuk a festmény vászonkép-jellegét,  másrészt az 
eredeti rétegek lehetséges mértékű feltárásával  alapot biztosítsunk az esztétikai helyreállításhoz.  
 
A kutatóablakok, feltárási próbák készítésekor nyilvánvalóvá lett, hogy egy többszörösen 
átdolgozott festményről van szó, amelyen az eredeti, legalsó réteg egyrészt erősen sérült, kopott, 
másrészt azokra az oldószerekre, amelyek a későbbi javításokat képesek eltávolítani, kifejezetten 
érzékeny. Így azt a döntést hoztuk, hogy enyhébb polaritású oldószerrel (Alkonek) eltávolítjuk az 
újabb eredetű rétegek egy részét, de a teljes feltárás kockázatos műveletét nem kíséreljük meg.  
 
A kutatóablakok készítése után a festett felület biztosítása, levédése  két rétegben történt: Metylan 
ragasztóanyaggal Bolloré japánpapírral ragasztottuk le e festett felületet.  

 
A rétegelt lemez öt réteg furnérból készült, eltávolításához a festményt képoldallal lefelé 
munkaasztalra fektettük, pillanatszorítóval rögzítettük, majd  gépi gyaluval kezdtük el a rétegelt 
lemez lesorvasztását. A szerszám mintegy fél milliméteres vastagságokat hántolt le az anyagból, 
így fokozatosan  eljutottunk a legalsó furnérrétegig. Ezt a töredezett lemezt keskeny csíkokra 
hasítva favéső segítségével könnyen le lehetett választani a vászon hátoldaláról, mivel mint 
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kiderült, a ragasztáshoz nem állati enyvet, hanem gyantát használtak, ami meglehetősen rideg 
ragasztóanyagként viselkedett. 

 
A gyantamaradványokat mechanikusan, szikével távolítottuk el. A leragasztás eltávolítása után a 
vásznat minden oldalon egy –egy alapozott lenvászon csíkkal egészítettük ki, élberagasztással 
(Palma Fa vízálló ragasztó). Majd a kép vásznát konzerválása Plexisol P550 konzerválószerrel 
impregnáltuk, száradás után pedig vákuumasztalon vasaltuk.  
. 
Ezután a festmény feltárása következett. A korábbi javításokat csak részlegesen távolítottuk el, 
mivel a sok helyen igen erős kötésű olajfesték réteg csak kifejezetten poláros oldószerrel volt 
duzzasztható, ami viszont az alul lévő, vékony és már eleve kopott eredeti réteg károsodásához 
vezetett volna. 

 
A hiányokat sárgásra színezett kittel tömítettük. A tömítőanyag összetétele: zselatin (10%), kréta, 
PVAc vizes diszperzió (Palma Fa), néhány csepp lenolaj, pigmentek, olajfesték. 
 
A tömítés után a kép vásznát az eredetihez hasonló vékonyságú lenvászonnal dublíroztuk 
(ragasztóanyag: BEVA 371)  majd újonnan készített, ékelhető vakkeretre feszítettük.  

 
A tömítések aláfestéséhez arabmézga kötőanyagú Linel gouache festéket (Lefranc & Bourgeois) 
használtunk. Az aláfestés után az első lakkréteg egy vékonyan felvitt  Paraloid B72-vel készült,  
magas xiloltartalmú oldószerben oldva. Ezután egy fényes dammárgyanta réteget vittünk fel. 
 
A befejező retusálás olaj-gyanta festékkel készült (csökkentett olajtartalmú olajfesték és a 
lakkozáshoz használt gyanta mint festőszer). 
 

                 
 
         Heitler András  
   festőrestaurátor művész 
                F1-439 

                           Tel.: 06-30-401-8769 
 

               
 
 

          Műterem: 9700 Szombathely, Széll K. u. 14. 
 
Szombathely, 2015. január 31. 
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1. Átvételi állapot            2. Átvételi állapot, UV-lumineszcens felvétel
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3. Átvételi állapot, részlet                   4. Átvételi állapot, részlet
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5. Átvételi állapot, UV-lumineszcens felvétel, részlet 
 

 
 
6. Átvételi állapot, UV-lumineszcens felvétel, részlet
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7. Feltárópróbák, normál felvétel                                                                               8. Feltárópróbák, UV-lumineszcens felvétel 
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9. Feltárás közben, részlet 
 

 
 
10. Feltárás közben, UV-lumineszcens felvétel, részlet 
 



 9 

 
 
11.Feltárás közben, részlet 
 

 
 
12. Feltárás közben, UV-lumineszcens felvétel, részlet 
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13. Feltárás közben, részlet 
 

 
 
14. A rétegelt lemez eltávolítása a vászonkép hátoldaláról



              
 
    15. A vászon hátoldala a lemez eltávolítása után                                                  16. A vászon hátoldala a kiegészítések és a mechanikus tisztítás után 
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17. Feltárt állapot                                                                                                           18. Tömített állapot 
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 19. A kép retusálás közben                                                                                      20. A dublírozott festmény hátoldala
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21. Kész állapot 
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22. Kész állapot, részlet                                                                  23. Kész állapot, részlet 


